
















Для внутреннего остекления следует руководствоваться следующими величинами:

Монтаж с холодным сгибанием провоцирует возникновение в листах высоких внутренних 
напряжений. Следует иметь в виду, что минимальный радиус сгибания не должен превы-
шать 150 толщин листа: R min (мм) = 150 х t (мм)

Соотношение ширина/длина может быть от 1/1,5 до 1/3

При остеклении следует обратить внимание на следующее:

Арочные конструкции с симметричными дугами
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при монтаже необходимо оставить зазоры в раме для компенсации теплового 
расширения;

уплотнительный материал не должен приклеиваться к листам;

в качестве уплотнителя может служить эластичная резиновая продольная прокладка, не 
содержащая пластификаторов, из полисульфида и силиконового каучука или пластико-
вый профиль;
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